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Shahr-i Sokhta occupies a distinctive and significant position among the 
archaeological sites of the third millennium BCE on the Iranian Plateau due to 
the richness and diversity of its cultural materials. The extensive array of artifacts 
recovered from the site provides valuable resources for investigating the behaviors, 
worldviews, and technological capabilities of humans during a formative historical 
period particularly in relation to challenges still present in contemporary industry, 
such as textile production. A key avenue for exploring this cultural complexity lies 
in the study of textiles recovered from the site. By analyzing the types of fibers 
and weaving techniques employed, as well as the associated tools used in textile 
production, researchers can gain insight into the innovative practices and material 
culture of the inhabitants. These artifacts narrate the ingenuity and functional artistry 
of the community, revealing how tools were utilized and how textiles were crafted. 
This study employs a descriptive-comparative methodology to examine the most 
representative examples of woven textiles, using morphological imaging, tables, 
and diagrams. These samples are comparatively analyzed in terms of their structure, 
function, and congruence with the tools found at the site. Moreover, the study draws 
parallels with contemporary analogues, aiming to reconstruct and illustrate aspects 
of everyday life in the Bronze Age. Through this approach, the research seeks to 
revive an understanding of Shahr-i Sokhta’s cultural environment and to highlight 
the role of its inhabitants as artist-craftsmen within the broader context of early 
textile industry development.
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1. Introduction
Undoubtedly, Sistan was one of the first parts of Iran that played an important role in the 
formation of ancient civilizations. Near the end of the Helmand River, there are low but wide hills 
called Shahr-i Sokhta, which is one of the largest urban centers in ancient Iran (Seyyed Sajjadi 
2018: 322). The study of cultural materials related to textiles and weaving, while important to 
understanding this site, has not previously been conducted.

The archaeological site of Shahr-i Sokhta is situated adjacent to an ancient delta, which today 
is heavily covered by sand, rendering its original features difficult to discern. Additionally, due to 
prevailing west-to-east wind patterns, the site has experienced significant erosion, particularly in 
its western section. Continuous exposure to wind currents has led to a decrease in elevation on the 
western side, while the eastern portion retains a comparatively higher elevation. The erosion has 
also caused sharp, vertical cuts along the walls of the mound, shaped primarily by water action.

The mounds of Shahr-i Sokhta extend in a generally north-south orientation, with an 
approximate length of 2,220 meters and a width of around 1,090 meters (Biscione et al., 1977, p. 
104). Cultural and archaeological remains are distributed across an area of roughly 151 hectares, 
making it the largest known prehistoric settlement in the eastern Iranian Plateau. Over the 4,000 
years since its abandonment, the site has been significantly altered by natural erosive forces, such 
as the strong Sistan winds and seasonal rainfall.

2. Discussion
Shahr-i Sokhta represents not only one of the most prominent cities of the Iranian Plateau but also 
serves as a vast laboratory within a compact desert environment. The study of cultural materials at 
the site extends beyond traditional archaeological inquiries. Through the examination of diverse 
artifacts, scholars can trace the development of multiple fields of knowledge and technology on 
the plateau. These include, but are not limited to: archaeology, sociology, trade and international 
exchange, the history of religion, settlement and urbanization, architecture, traditional arts and 
crafts, writing systems, medicine and its allied sciences, zoology, nutrition, agriculture, animal 
husbandry, entomology, botany, geology, metallurgy, ceramics, jewelry-making, weaving, and 
woodworking.

The city can be divided into three main sectors and three subsidiary zones: (1) a central core 
encompassing both the eastern and central residential quarters and associated monuments; (2) a 
northwestern industrial zone; and (3) a southern cemetery area (Biscione et al., 1974, p. 104).

The architectural remains of the residential sector reveal an organized spatial layout, with 
buildings and housing units separated by alleys and streets. Construction materials include adobe, 
clay, wood, and matting. Residential units typically consist of six to ten rooms, outfitted with 
doors, thresholds, stairways, floors, ceilings, ovens, and in some instances, animal mangers.

A wide variety of portable objects have been recovered from the site. In addition to ceramic 
vessels, noteworthy finds include human and animal figurines fashioned from clay and stone, 
wooden and woven artifacts, textile tools, fragments of cloth and rope, seals and seal impressions, 
personal ornaments, and utilitarian tools. Among the more distinguished items are marble vessels, 
stone handles, and polished stones of Asian origin. Many decorative objects were crafted from 
imported semi-precious stones such as lapis lazuli, agate, and turquoise sourced from distant 
mining regions and transported to Shahr-i Sokhta. These materials, particularly lapis lazuli, were 
cut and shaped by local artisans and subsequently exported to distant lands, including regions 
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beyond the Persian Gulf and Mesopotamia, as part of long-distance trade networks.
Stone materials such as marble, basalt, and limestone were used to manufacture tools, beads, 

and various types of vessels. A significant number of seals and seal impressions made from diverse 
materials have been uncovered, indicating their administrative and official functions. Among the 
most important discoveries are two clay tablets: one inscribed with early Elamite script and the 
other marked with a series of numerical figures and a seal impression (Sajjadi and Moradi, 2022, 
pp. 101–109).

Today, the study and analysis of ancient artifacts is a crucial means of reconstructing past 
lifeways and understanding key socio-economic practices of earlier periods. One such area of 
investigation is the domestication and breeding of various animal species for the purpose of 
acquiring fibers such as down, wool, and hair for textile production (Strand, 2010b). As the corpus 
of documented ancient artifacts grows, so too does the body of historical, artistic, and cultural 
knowledge available to archaeologists, historians, and specialists across disciplines. Within 
this broader framework, the study of textiles and associated weaving tools from Shahr-i Sokhta 
constitutes a particularly significant area of inquiry, owing to the substantial number of preserved 
textile fragments found at the site.

To date, approximately 350 textile fragments from Shahr-i Sokhta have been cataloged as 
part of conservation and restoration efforts (Helali Esfahani, 2010). Alongside these, a number of 
wooden weaving implements have also been recovered. These tools are essential for understanding 
the techniques of textile production at the site. Notably, some of the weaving patterns observed 
in these fragments appear to correspond to techniques recognizable in modern textile practices, 
offering valuable comparative opportunities (Costantini et al., 2007 [1386]: 339–348). This 
article focuses specifically on the abundance and diversity of textile-related materials uncovered 
at Shahr-i Sokhta, which position the site as a uniquely rich source of prehistoric textile evidence.

All fabric samples examined in this study have undergone technical analyses of their fibers, 
which were categorized into several primary and secondary groups. Key criteria included the 
type of fiber, spinning technique, and fiber color. In terms of weaving analysis, the classification 
was based on the structural characteristics of the weave and evidence for intended use (Helali 
Esfahani, 2009). The central aim of this research is to present aspects of daily life in Shahr-i 
Sokhta during the third millennium BCE through a detailed examination of fabric types and the 
tools used in their production.

Previous studies on Shahr-i Sokhta’s textiles have investigated both the variety and abundance 
of fiber types. For instance, Irene Good has examined fiber analysis in order to reconstruct patterns 
of animal domestication and biodiversity relevant to textile use (Good, 1999). Similarly, Lorenzo 
Costantini and colleagues have explored warp types, spinning stages, and several weaving patterns 
evident in the recovered materials (Costantini et al., 2007 [1386]: 339–340).

This article is the outcome of fieldwork conducted by the author, who served as site supervisor 
for three excavation seasons at Shahr-i Sokhta. During these campaigns, fiber types, spinning 
methods, and physical properties of the approximately 350 preserved fabric fragments were 
systematically documented and analyzed. It is important to note that no comprehensive research 
in Iran has yet matched prehistoric textile tools and fabrics from Shahr-i Sokhta with their modern 
analogues. As such, this article represents the first systematic attempt in Iranian archaeology to 
establish such correlations.
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3. Conclusion
While similar analyses have been conducted at other archaeological sites internationally often 
focusing on tool typologies and their temporal contexts these studies have generally treated tools 
and fabrics in isolation, without integrating them into a comparative analysis with modern textile 
production (Olofsson et al., 2015). No analogous study exists, either in traditional or industrial 
textile contexts, that explicitly traces the technological continuity between prehistoric weaving 
practices and contemporary textile methods. Therefore, this research offers a novel approach, 
combining archaeological data with comparative textile studies to reconstruct the technological 
and cultural significance of textile production in Shahr-i Sokhta.
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1. مقدمه 
بی تردیــد سیســتان، یکــی از نخســتین بخش هــای ایــران بــوده کــه در شــکل گیری تمدن هــای باســتانی نقــش مهــم 
داشــته و آثــار فرهنگی-تاریخــی به جــای مانــده در گوشــه و کنــار ایــن ســرزمین کهــن بــه بهتریــن وجهــی ایــن ادعــا را 
تأییــد می کنــد؛ ســخنی کــه از تمــدن فراتــر از تاریــخ می گویــد و نشــان از تأثیــر شــگرف ایــن ســامان بــر فرهنــگ ایــران 
زمیــن دارد. در نزدیکــی پایانــۀ رودخانــۀ هیرمنــد، تپه هــای کم ارتفــاع، امــا وســیعی به نــام »شهرســوخته« قــرار دارنــد کــه 
کــز شــهری  کاوش هــای باستان شناســی ســال های اخیــر نشــان داده اند کــه محــل شــکل گیری یکــی از عظیم تریــن مرا
ایــران در دنیــای باســتان بــوده اســت )سیدســجادی، 1388: 322(. مطالعــۀ مــواد فرهنگــی مرتبــط بــا بافته هــای 
ــاجی  ــت نس ــات صنع ــی های مطالع ــژه ای در بررس ــرد وی ــده، رویک ــت آم ــی به دس ــواد فرهنگ ــر م ــار دیگ ــار در کن ــن دی ای
گســتردگی و غنــای مجموعــه  غ( مــوارد مشــابهی بــه  کــه در ایــن دورۀ زمانــی )عصــر مفــر در شهرســوخته دارد؛ چرا
پارچه هــای شهرســوخته دیــده نشــده و لازم اســت بــا بررســی های دقیــق ایــن بخــش از یافته هــای شهرســوخته، ترســیم 

ــری از وضعیــت صنعــت نســاجی در آن دوره ترســیم گــردد. دقیق ت

1-1-شهرسوخته کجاست؟ 
شهرســوختۀ امــروزی در کنــار دلتــای کهنــی واقــع شــده کــه امــروزه چنــان پــر از شــن و ماســه اســت کــه تشــخیص آن 
بســیار مشــکل می نمایــد؛ از ســوی دیگــر، از آنجــا کــه جهــت وزش بــاد از غــرب بــه شــرق اســت به ســبب تمــاس دائــم 
بــا جریــان بــاد فرســوده و از ارتفــاع آن کاســته شــده و به همیــن علــت قســمت شــرقی شهرســوخته نســبت بــه غــرب 
کــه دیواره هــای تپــه را بــه شــکل  آن دارای ارتفــاع بیشــتری اســت؛ زیــرا تنهــا عامــل مخــرب ایــن بخــش آب بــوده 

برش هــای عمــودی مســتقیمی درآورده اســت. 
تپه هــای شهرســوخته در جهتــی تقریبــاً شــمالی-جنوبی کشــیده شــده کــه طــول آن بالغ بــر 2220 متــر و عــرض آن 
ــن  ــر روی ای ــناختی ب ــی و باستان ش ــواد فرهنگ ــا و م ــد )Biscione et al., 1977: 104( و بقای ــر می باش ــدود 1090 مت ح
کنــده شــده اســت؛ چنیــن ابعــاد و اندازه هــای بزرگــی، شهرســوخته را بــه  محوطــه در ســطحی به وســعت 151 هکتــار پرا
بزرگ تریــن اســتقرار آغازتاریخــی در شــرق فــلات ایــران تبدیــل نمــوده اســت. در طــی 4000 ســالی کــه شهرســوخته پــس 
از متروک شــدن در معــرض عوامــل فرســایش دهنده )عواملــی همچــون بادهــای ســهمگین سیســتان و بــاران( قــرار 

داشــته، فرســایش به میــزان زیــادی چهــرۀ ایــن شــهر باســتانی را دگرگــون کــرده اســت )سید ســجادی، 1398: 87(.
ایــن شــهر باســتانی یکــی از عظیم تریــن شــهر های فــلات ایــران و به عبارتــی آزمایشــگاهی بــزرگ در بیابانــی کوچــک 
اســت. مطالعــۀ مــواد فرهنگــی موجــود در ایــن شــهر بــه بررســی آثــار باســتانی به معنــای شــناخته شــدۀ آن منحصــر 
نمی شــود، بلکــه از راه مطالعــه و بررســی بقایــای مــواد فرهنگــی مختلــف مکشــوفه در ایــن شــهر می تــوان ســیر تحــول 
علــوم و فنــون مختلــف در فــلات ایــران را مشــاهده کــرد. باستان شناســی، جامعه شناســی، تجــارت و بازرگانــی و مبــادلات 
بین المللــی، تاریــخ تحــول ادیــان، تاریــخ شهرنشــینی و شهرســازی، ســیر تحــول معمــاری، ســیر تحــول هنرهــا و فنــون 
کتابــت، تاریــخ پزشــکی و علــوم وابســته بــه آن، جانورشناســی و علــوم وابســته، علــوم تغذیــه،  ســنتی، تاریــخ آغــاز 
بافندگــی،  جواهرســازی،  ســفالگری،  فلزگــری،  زمین شناســی،  گیاه شناســی،  دامداری،حشره شناســی،  کشــاورزی، 

خراطــی و منبــت کاری برخــی از فنــون و هنرهــای قابــل مطالعــه در بقایــای ایــن شــهر بــزرگ می باشــند. 
شــهر قابــل تقســیم بــه ســه بخــش اصلــی و ســه بخــش فرعــی اســت کــه عبارتنــداز: منطقــۀ بــزرگ مرکــزی شــامل 
بخش هــای مســکونی شــرقی، مرکــزی و بناهــای یادمانــی، منطقــۀ شــمال غربی یــا منطقــۀ صنعتــی و بخــش جنوبــی یــا 

.)Biscione et al., 1974: 104( منطقــۀ گورســتان
آثــار معمــاری به دســت آمــده در بخــش مســکونی نشــان دهندۀ وجــود نوعــی نظــم و ترتیــب در تقســیم بندی 
ــح  ــوند. مصال ــدا می ش ــر ج ــی از یک دیگ ــا و کوچه های ــط خیابان ه ــه توس ــت ک ــکونی اس ــای مس ــاختمان ها و واحد ه س
کــه  ســاختمانی ایــن بنا هــا عبارتنــداز: چینــه، خشــت، چــوب و حصیــر. هــر واحــد ســاختمانی 6 تــا 10 اتــاق داشــته 
دارای در، درگاه، پلــکان، کــف، ســقف، اجــاق و در برخــی مــوارد آخــور جانــوران بوده انــد. اشــیاء منقــول پیــدا شــده 
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در شهرســوخته بســیار متنــوع هســتند. گذشــته از ظرف هــای ســفالی، اشــیاء در خــور اعتنــاء دیگــر عبارتنــداز: انــواع و 
اقســام پیکره هــای کوچــک گلیــن و گاهــی ســفالین و ســنگی انســان و جانــور، اشــیاء چوبــی و حصیــری، ابــزار بافندگــی، 
پارچــه و طنــاب، مهــر و اثرمهــر، اشــیاء تزئینــی و ابــزار کار. درمیــان اشــیاء، ســنگی به خصــوص می تــوان بــه ظــروف 
مرمــری و دســته های ســنگی و ســنگ آســیاها نیــز اشــاره کــرد. اشــیاء زینتــی بیشــتر بــا ســنگ های نیمــه بهــادار وارداتــی 
چــون ســنگ لاجــورد، عقیــق و فیــروزه کــه از معــادن دور دســت بــه شهرســوخته وارد می شــده، ســاخته شــده اند. ایــن 
ــراش  ــه شهرســوخته توســط صنعتگــران ایــن شــهر ت ســنگ های نیمــه بهــادار و به ویــژه ســنگ لاجــورد پــس از ورود ب
داده می شــده و بــه شــکل اشــیاء زینتــی درمی آمــده و ســپس بــرای صــدور بــه ســرزمین های دور دســت آن ســوی 
خلیج فــارس و میــان رودان بــه ایســتگاه های مبادلاتــی موجــود در فاصلــۀ بیــن ایــن ســرزمین ها فرســتاده می شــده 
گــون اســتفاده  اســت. از ســنگ های مرمــر و بازالتــی و آهکــی بــرای ابزارســازی و مهره ســازی و ســاختن ظرف هــای گونا
کاربــرد  کــه دارای  گونــی از مــواد مختلــف در شهرســوخته به دســت آمــده  گونا می شــده اســت. مهر هــا و اثرمهر هــای 
ــاه  ــته ای کوت ــا نوش ــی ب ــی، یک ــۀ گل ــوخته دو لوح ــده در شهرس ــت ش ــیاء یاف ــن اش ــا مهم تری ــد، ام ــمی بوده ان اداری و رس
 Sajjadi & Moradi 2022:( بــه خــط دوران آغازایلامــی و دیگــری یــک سلســله ارقــام و اعــداد و اثرمهــر می می باشــد

.)101-109
امــروزه مطالعــه و بررســی آثــار باســتانی برجای مانــده، جهــت بازشناســی تصویــر روشــنی از نحــوۀ زندگــی و مســائل 
ــی کــه بتــوان از کُرک،پشــم و  مربــوط بــه زمــان موردمطالعــه، همچــون بررســی پــرورش انــواع گونه هــای جانــوران اهل
ــتفاده  ــا مورداس ــطح دنی ــه در س ــت ک ــیعی اس ــات وس ــه مطالع ــت آورد، ازجمل ــاز را به دس ــای موردنی ــان بافته ه ــوی آن م
می باشــد )Strand, 2010b(. بــا شــناخت هرچــه بیشــتر آثــار باســتانی برجــای مانــده داده هــای اطلاعاتــی تاریخــی، 
ــوم و حوزه هــای مختلــف  ــا متخصصــان عل هنــری و فرهنگــی بیشــتری در دســت باستان شناســان ،تاریخ نویســان و ی
قــرار می گیــرد؛ بــر این اســاس مطالعــۀ بقایــای پارچه هــا و ابــزارآلات مرتبــط بــا بافــت پارچه هــای شهرســوخته نیــز از ایــن 
بررســی ها مســتثنی نبــوده و لازم اســت تــا صنعــت نســاجی ایــن شــهر باتوجــه بــه بقایــای موجــود بســیار زیــاد نمونه هــا 
بهتــر بررســی و معرفــی شــوند. در طــی مطالعــات و مرمــت و حفاظــت پارچه هــای شهرســوخته تعــداد حــدود 350قطعــه 
پارچــه فهرســت شــده اســت )هلالی اصفهانــی، 1389( کــه درمیــان دیگــر اشــیاء مرتبــط بــا ریســندگی و بافندگــی، تعــدادی 
اشــیاءچوبی نیــز به دســت آمده انــد کــه بررســی آن هــا بــرای مطالعــه و درک بهتــری از نحــوۀ تولیــد بافته هــا لازم بــوده 
و باتوجــه بــه انــواع بافت هــای به دســت آمــده طــی ایــن بررســی ها بــه نمونه هــای مشــابهی بــا ادوات نســاجی امــروزی 

برخــورد شــد )کســتانتینی و همــکاران، 1386: 339-348( کــه موضــوع اصلــی نــگارش پژوهــش حاضــر اســت.
ویژگــی برگزیــده مــورد بررســی در ایــن پژوهــش، فراوانــی یافته هــای مرتبــط بــا صنعــت نســاجی در شهرســوخته 
کــه آن هــا را به عنــوان منبعــی غنــی از دیگــر نمونــه بافته هــای پیش از تاریــخ متمایــز می کنــد. در مطالعــات  اســت 
ــه  ــرار گرفت ــاف مــورد بررســی ق ــداول در بررســی فنــی الی ــه پارچه هــا به لحــاظ ارزش هــای مت ــه تمامــی نمون صورت گرفت
شــدند. ایــن بررســی ها بــه چنــد گــروه اصلــی بــه همــراه زیــر مجموعه هایــی تقســیم بندی شــده اســت؛ ازجملــه مــوارد 
اصلــی، بررســی الیــاف بــه کار رفتــه در پارچه هــا بــا زیرمجموعه هایــی همچــون بررســی نــوع لیــف، نحــوۀ ریســیدن لیــف 
و رنــگ الیــاف می باشــد و همچنیــن در بررســی بافــت پارچه هــای شهرســوخته، زیرمجموعه هــای نــوع بافــت براســاس 
کاربــری مــد نظــر بــوده اســت )هلالی اصفهانــی، 1389(؛ لــذا هــدف از پژوهــش در پیــشِ رو  شــواهد موجــود و نــوع 
معرفــی بخشــی از فرهنــگ مردمــان شهرســوخته در هــزارۀ ســوم پیش ازمیــلاد اســت کــه بــا بررســی ابــزار تولیــد پارچــه و 

ــازد. ــان می س ــان را نمای ــرۀ آن ــی روزم ــی از زندگ ــا، بخش ــوع بافت ه ــا ان ــده ب ــه ش ــای بافت پارچه ه
در پژوهش هــای انجام شــده بــر روی بافته هــای شهرســوخته، تنــوع الیــاف در کنــار فراوانــی آن هــا، ازجملــه مــوارد 
موردمطالعــه توســط برخــی پژوهشــگران بــوده اســت؛ ازجملــه مطالعــات مرتبــط، بررســی انــواع برخــی از الیــاف به منظــور 
ک می باشــد کــه »ایرنــه گــوود« بــه ایــن  دســتیابی بــه گونه هــای جانــوری و تنــوع زیســتی آن هــا جهــت اســتفاده در پوشــا
بررســی ها پرداخته انــد )Good, 1999(. در همیــن زمینــه  »لورنــزو کســتانتینی« دیگــر مطالعــات را بیشــتر بــرروی انــواع 
تــاب الیــاف پارچه هــا طــی مراحــل ریســندگی و معرفــی برخــی از انــواع بافــت، برخــی از نمونه هــا را موردمطالعــه قــرار 



مــطالعات باســتان شــناسی  شــمارۀ 36  ســال هفدهم  زمســتان و بــهار  152    

داده انــد )کســتانتینی و همــکاران، 1386: 340-339(. 
شهرســوخته  کاوش هــای  از  فصــل  ســه  در  مســئول  نگارنــدۀ  میدانــی  پژوهش هــای  نتیجــۀ  پیــشِ رو  پژوهــش 
به عنــوان حفاظتگــر حیــن کاوش بــوده کــه طــی حضــور در ایــن ســال ها تکمیــل شــده اند. در این خصــوص بررســی 
از  نمونــه   350 حــدود  در  رفتــه  بــه کار  الیــاف  بــه  مربــوط  فیزیکــی  خصایــص  و  ریســندگی  تــاب  نــوع  الیــاف،  انــواع 
پارچه هــای شهرســوخته، موردمطالعــه قــرار گرفته انــد. لازم بــه ذکــر می باشــد در زمینــۀ تطابــق ابزارهــا و نمونــۀ بافــت 
پارچه هــای موجــود در شهرســوخته بــا نمونه هــای امــروزی آن، تــا به حــال در ایــران، پژوهشــی صــورت نگرفتــه و ایــن 
کنــون به شــمار  پژوهــش می توانــد به عنــوان نخســتین نمونــۀ پژوهــش در بررســی تطابقــات نســاجی پیش از تاریــخ و ا
آیــد و بنابرایــن بررســی های صورت گرفتــه در ایــن پژوهــش نمونــۀ مشــابه مطالعاتــی در داخــل ایــران نداشــته، امــا در 
ســایر نقــاط، بــه ابــزارآلات به دســت آمــده از کاوش هــای باستان شناســی پرداختــه شــده اســت کــه تنهــا بــه معرفــی آن 
 Olofsson et al.,( ابــزار در دورۀ زمانــی به دســت آمــده به صــورت مجــزا از بررســی بافــت پارچــه، پرداختــه شــده اســت
2015( و مقایســۀ تطبیقــی بــا نمونه هــای مشــابهی کــه امــروزه در صنعــت نســاجی چــه در قالــب صنایع دســتی، چــه در 
قالــب صنعــت نســاجی فنــاوری شــدۀ برگرفتــه از الگوهــای پیشــین باشــد، مطالعــۀ مشــابهی صــورت نگرفتــه؛ از ایــن رو، 
پژوهــش حاضر،رویکــرد نوینــی در بررســی ابــزار و بافــت پارچه هــای به دســت آمــده از کاوش هــای باستان شناســی را 

ــر دارد.  درب

2. روش بررسی 
در  شهرســوخته،  در  نســاجی  صنعــت  بــا  مرتبــط  یافته هــای  معرفــی  اهمیــت  پرداختــن  بــه  باتوجــه  پژوهــش  ایــن 
کتشــافی-توصیفی می باشــد کــه حاصــل بررســی میدانــی و پیمایشــی اســت؛ همچنیــن  راســتای هــدف آن، از نــوع ا
نــوع ایــن پژوهــش باتوجــه بــه داده هــای آن، کمّــی بــوده و ابــزار گــردآوری اطلاعــات، پــس از مشــاهدات عینــی، تهیــۀ 
شناســنامه های مرتبــط بــا فن شناســی تولیــد پارچــه بــوده اســت. جامعــۀ آمــاری در ایــن پژوهــش، مطالعــه بــرروی 
ــا فرآینــد بافــت پارچه هــا می باشــد. درخصــوص جامعــۀ آمــاری  حــدود 350 قطعــه پارچــه و بررســی ابزارهــای مرتبــط ب
پارچه هــا، ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه جامعــۀ آمــاری پارچه هــای شهرســوخته، نمونه هــای مطالعاتــی را نیــز 
کــه هــدف، بررســی نحــوۀ تولیــد و صنعــت  شــامل می شــود و تنهــا نمونه هــای شــاخص مــوزه ای مدنظــر نبوده انــد؛ چرا

بافندگــی در هــزارۀ ســوم پیش ازمیــلاد به عنــوان میــراث نســاجی در دســت بــوده اســت. 

3. بحث
3-1. انواع الیاف به کار رفته در پارچه های شهرسوخته

شهرســوخته از نظــر کاربــری فضایــی بــه چنــد بخــش تقســیم می شــود کــه عبــارت اســت از: بخــش مســکونی، بخــش 
ایــن  گــون  گونا از مناطــق  گورســتان و بخــش صنعتــی )Biscione et al., 1974: 104(. پارچه هــای شهرســوخته 
ــود2  ــار1 و پ ــای ت ــخ به نام ه ــته ن ــه از دو دس ــی، پارچ ــد. به طورکل ــت آمده ان ــتان به دس ــکونی و گورس ــۀ مس ــهر از منطق ش
تشــکیل می شــود کــه فرآینــد بافــت پارچــه نیــز در گــرو درهــم آمیختگــی منطقــی و اصولــی ایــن دو دســته از الیــاف اســت 
)تصویــر Grömer, 2016( ،)1(. در بررســی الیــاف پارچه هــای شهرســوخته، باتوجــه بــه ابــزار گــردآوری اطلاعــات کــه 
ــه اولیــن مداخــل مطالعاتــی در  شناســنامه های بررســی های فنــی را شــامل می شــود، نــوع، تــاب و رنــگ الیــاف، ازجمل
خصــوص بررســی صنعــت نســاجی در شهرســوخته می باشــند. ایــن بررســی بــرروی 346 نمونــه صورت گرفتــه اســت. 

3-1-1. نوع الیاف پارچه های شهرسوخته
بــر این اســاس، اولیــن مدخــل بــه نــوع یــا جنــس لیــف بــاز می گــردد کــه براســاس مشــاهدات عینــی و آزمایشــات ابتدایــی 
ازجملــه ســوزاندن، نــوع الیــاف مشــخص شــده و بــرای مطالعــه و اطمینــان بیشــتر، از روش هــای بررســی ریخت شناســی 
 Grömer&( الیــاف توســط میکروســکوپ نــوری و میکرســکوپ الکترونــی3، موردمطالعــه قــرار گرفته  انــد )مورفولوژیــک(
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تصویر 1 - قرارگیری تار و پود در پارچه
Figure1. Placement of warp and weft in textile.

تصویر 3- نمونه نوار تزئینی رنگرزی شده
Figure3. Sample of dyed decorative tape

تصویر 5- نمونه بندهای  تزئینی رنگرزی شده
Figure5. Samples of dyed decorative bands

تصویر 2 – انواع رنگ های طبیعی الیاف شهرسوخته
Figure2. All kinds of natural fiber colors of Shahr-i-

Soukhtah

تصویر 4 – نمونه بند تزئینی رنگرزی شده
Figure4. Sample of dyed decorative strap 

تصویر 6- نمونه تاب های s وz ونحوه تاباندن آن ها
Figure6. Examples of s and z swings and how to swing them
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S2Z تصویر 7- نمونه تاب
Figure7. Sample swing S2Z

تصویر 9 –  فساد بیش از حد زیرانداز های قبور شهرسوخته
Figure9. Excessive deteriaration of Shahr-i-Soukhtah  

graves

)Tablet Weaving(تصویر 11–  دستگاه بافت نوار تزئینی
Figure11. Decorative tape weaving machine (Tablet Weaving)

تصویر 8- بخش انتهایی لباس که با سوزن بافتدگی دوخته شده است
Figure8. The end part of the dress that is sewn with a 

knitting needle

تصویر10- نمونه قرقره گِلی به دست آمده 
Figure10. The sample of clay reel was obtained
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Jørgensen, 2013: 102-104(، )جــدول 1(. در بررســی های صورت گرفتــه، الیــاف پشــم گوســفند، کــرک شــتر، مــوی 
بــز، مــوی گاو و پنبــه شناســایی شــدند کــه ترتیــب فراوانــی هــر یــک در بیــن پارچه هــای شهرســوخته )نمــودار 1( ملاحظــه 

می شــود. 

3-1-1-1. پشم گوسفند
کثریــت جنــس الیــاف پشــم ایــن جانــور در الیــاف به دســت آمــده از  گویــای ا گوســفند بــا بیشــترین فراوانــی،  پشــم 
گونــی رنگــی برخوردارنــد؛ کــه از  پارچه هــای شهرســوخته اســت)نمودار 1(. ایــن الیــاف باتوجــه بــه نــوع گوســفند، از گونا
طیــف قهــوه ای روشــن تــا تیــره را دربــر می گیــرد. در بررســی های تطبیقــی مشــاهدات ریخت شناســی، نــوع غالــب پشــم 
گوســفندان به دســت آمــده از شهرســوخته بــا نمونه هــای پشــم گوســفندان امــروزی منطقــه کــه از آن هــا نمونه بــرداری 
شــده، مقایســه گشــته و تشــابهات زیــاد بیــن ایــن نمونه هــای قدیمــی و جدیــد، نشــان از عــدم تفاوت هــای بــارز نــژادی 

در گونه هــای گوســفندان ایــن منطقــه اســت )جــدول 1(. 

3-1-1-2. کُرک شتر
گونــی کمتــری به لحــاظ فراوانــی، و فراوانــی رنگــی نســبت بــه لیــف پشــم گوســفند می باشــد )نمــودار  کــرک شــتر در گونا
گون آسیب رســان،  1(؛ ایــن نــوع لیــف بیشــتر در طیــف رنگــی کــرم-زرد قــرار دارد. به لحــاظ مقاومــت در برابــر عوامــل گونا
بســیار مقــاوم تــر از لیــف پشــم گوســفند باقی مانــده اســت. دربرخــی از ســفال های به دســت آمــده از گورســتان، بقایــای 
ریســیده نشــده از ایــن نــوع لیــف به چشــم می خــورد کــه گویــای بــاور زندگــی بعــد از مــرگ می باشــد )هلالی اصفهانــی، 

.)1389

3-1-1-3. موی بز
ــودار 1(  ــت )نم ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــز موردمطالع ــرار دارد نی ــتر ق ــرک ش ــد از ک ــۀ بع ــی در مرتب ــاظ فراوان ــه به لح ــز ک ــوی ب م
و باتوجــه به شــرایط ســاختاری و خصایــص آن، آســیب پذیرتر از دو لیــف قبلــی می باشــد؛ درحالی کــه الیــاف پشــم 

گوســفند و کــرک شــتر از انعطــاف و تجعــد بالاتــری نســبت بــه الیــاف مــوی بــز برخوردارنــد. 

3-1-1-4. موی گاو
کمــی متفاوت تــر  کــه تنهــا یــک نمونــه از آن برجای مانــده اســت، به طورکلــی به لحــاظ ســاختار ظاهــری،  گاو  مــوی 

خرایی
ّ
تصویر12–  طیف FTIR رنگدانه ا

Figure12. FTIR spectrum of Ochre pigment
تصویر13–  طیف FTIR رنگدانه سیاه

Figure13. FTIR spectrum of black pigment
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از الیــاف دیگــر اســت و نمونــه ای خــاص را بــه خــود اختصــاص داده اســت )نمــودار 1(. لازم بــه یــادآوری اســت مــردم 
شهرســوخته باتوجــه بــه پیکرک هــای جانــوری برجای مانــده، بــه گاو اهمیــت زیــادی می دادنــد و ایــن جانــور بــرای 
گاو در مناطــق  کنــون نیــز  آنــان از ارزش بالایــی برخــوردار بــوده اســت )سیدســجادی، 1396(. بــر این اســاس، هم ا
ــا تغییــرات نــژادی کــم، به چشــم می خــورد؛ امــا نــوع کوهــان دار آن به نــدرت دیــده می شــود.  روســتایی ایــن منطقــه ب
ح در ایــن الیــاف  مشــاهدات ریخت شناســی مــوی گاو شهرســوخته بــا نمونــۀ امــروزی آن یکســان بــودن خصایــص مطــر

را نشــان می دهــد )جــدول 1(. 

3-1-1-5. پنبه
لیــف پنبــه از دیگــر الیــاف مــورد بررســی می باشــد. ایــن لیــف در دســتۀ الیــاف ســلولزی قــرار دارد و به لحــاظ شــرایط 
بــه عوامــل  کمتــری نســبت  الیــاف حیوانــی موجــود در شهرســوخته آســیب پذیرتر اســت و مقاومــت  از  ســاختاری، 
فرســاینده دارد؛ بــا این وجــود، بقایــای اندکــی از ایــن نــوع لیــف درمیــان پارچه هــای به دســت آمــده و به طــور خــاص و 
بیشــتر در کفن هــای به دســت آمــده از گورســتان مشــاهده شــده اســت )سیدســجادی، 1386؛ 1388(. وجــود لیــف پنبــه 
درمیــان پارچه هــای شهرســوخته، نشــان از کاشــت و پــرورش ایــن گونــۀ گیاهــی جهــت مصــارف کاربــردی پوششــی دارد 
کــه باتوجــه بــه اقلیــم سیســتان در فصــول گــرم، قابل پذیــرش اســت و در مقابــل، در فصــول ســرد نیــز انــواع پوشــش های 
گــون نیــز نشــانی دیگــر از ایــن مدعاســت. لیــف پنبــه بــا فراوانــی ســه نمونــه کمتــر از  پشــمی بــا تکنیک هــای بافــت گونا

1% ازمجمــوع الیــاف شهرســوخته را بــه خــود اختصــاص داده اســت )نمــودار 1(، )هلالی اصفهانــی، 1389(. 

3-2. رنگ الیاف به کار رفته در پارچه های شهرسوخته 
منظــور از رنــگ الیــاف، جــلا و براقیــت رنگــی اســت کــه از الیــاف به چشــم می رســد. باتوجــه بــه قدمــت پارچه هــای 
بــا  ولــی  برخوردارنــد،  الیــاف4  طبیعــی  رنــگ  از  آن هــا  همگــی  کــه  می شــد  تصــور  این گونــه  ابتــدا  در  شهرســوخته، 
کــه چنــد نمونــه از آن هــا دارای رنگــی خــاص  گردیــد  بررســی نتایــج آنالیــز طیف ســنجی مــادون قرمــز5، مشــخص 
ک هــای الــوان6 انجــام شــده اســت  بوده انــد و عملیــات رنــگ رزی بــرای رنگیــن کــردن لیــف موردنظــر به وســیلۀ خا

)هلالی اصفهانــی،1389(.

3-2-1. رنگ دانه های طبیعی الیاف )رنگ طبیعی و ذاتی الیاف(، آلی و معدنی )رنگرزی شده(
بــا بررســی 346 نمونــۀ الیــاف موردمطالعــه، الیــاف بــا رنــگ طبیعــی لیــف، از 12 طیــف رنگــی برخوردارنــد )تصویــر 2( 
ــد و  ــب در بن ــه اغل ــند ک ــی را دارا می باش ــن فراوان ــه کمتری ــی 11 نمون ــا فراوان ــده ب ــاف رنگرزی ش ــی و الی ــترین فراوان بیش
نوارهــای تزئینــی پارچــه ای، جهــت تزئینــات بــه کار می رفتــه اســت )نمــودار 2(. در صورتی کــه لیــف رنگــرزی شــده باشــد، 
ــه  ــر رنگ دان ــه قدمــت ایــن عمــل، علاوه ب ــز مشــخص گــردد؛ بنابرایــن و باتوجــه ب ــه در رنگــرزی نی ــوع رنگ دان ــد ن بای
کــه رنــگ خــود لیــف را شــامل می شــود، رنگ دانه هــای آلــی و معدنــی نیــز می توانــد در رنــگ رزی الیــاف  طبیعــی، 
مورداســتفاده قــرار گیــرد کــه بــر این اســاس مداخــل شناســنامه ها در ســه مدخــل رنگ دانه هــای طبیعــی، آلــی و معدنــی 
دســته بندی شــدند )نمــودار 3(. باتوجــه بــه کل بررســی ها و رنــگ طبیعــی الیــاف، الیــاف بــا رنگ دانــۀ طبیعــی لیــف، 
ــۀ  ــا رنگ دان ــاف ب ــی، در بیــن نمونه هــا یافــت نمی شــود؛ و الی ــۀ آل ــا رنگ دان ــاف ب ــی را دارا هســتند. الی بیشــترین فراوان
معدنــی، در چنــد نمونــه از بندهــا ونوارهــای تزئینــی بررســی شــده اســت. وجــود درصــد کمــی از آثــار رنــگ رزی در الیــاف، 
ک هــای الــوان و بــدون هرگونــه  نشــانی از به کارگیــری رنگــرزی در نســاجی هــزارۀ ســوم پیش ازمیــلاد بــا اســتفاده از خا
تثبیــت کننــدۀ رنگدانــه در لیــف بــوده اســتYoung, 1957( 7(. براســاس بررســی رنگ دانه هــای الیــاف در پارچه هــای 
شهرســوخته، دو رنگ دانــۀ اســتخراج و شناســایی شــدند کــه عبــارت بودنــد از ســیاه )بــا اســتفاده از دودۀ حاصــل از 
ک( )تصویــر 13: طیــف FTIR اســتخراج رنگ دانــۀ  کســیدهای فلــزی موجــود در خــا برخــی مــواد معدنــی، شــبیه بــه ا
ســیاه( و اُخرایــی )بــا اســتفاده از گِلِ اُخــرا(. )تصویــر 12: طیــف FTIR اســتخراج رنگ دانــۀ اُخرایــی(. رنگ دانــۀ ســیاه 
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جدول 1:  انواع الیاف شهرسوخته و تصاویر ریخت شناسی آن ها در مقایسه با نمونه های امروزی الیاف مشابه.
Table 1: Types of Shahr-i-Soukhtah fibers and their morphological images in comparison with modern examples of similar 
fibers.
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 نمونه امروزی لیف

 
 لیف شهر سوخته   SEMتصویر 

 
تصویر میکروسکوپ نوری  

 لیف
 نوع لیف مورد مطالعه 

 سوخته شهر

    
 پشم گوسفند

   
 

 کرک شتر 

   
 

 موی بز

   
 

  موی گاو

    
  پنبه

 
در اغلــب پارچه هــای پشــمی، )شــاید دلیل بــر بــاور ســوگ درمیــان مــردم شهرســوخته بــوده اســت کــه حتــی قبــل از  

اســلام، بــاور مــردم فــلات ایــران در هــزارۀ ســوم پیش ازمیــلاد را در کنــار بهایــی کــه بــه زندگــی بعــد از مــرگ می دهنــد، 
کثــر نوارهــا و یــا بندهــای پشــمی، مورداســتفاده  نشــان می دهــد( و رنگ دانــۀ اُخرایــی، به عنــوان رنگــی تزئینــی در ا
ــرک شــترکرم طلایــی و پشــم گوســفند قهــوه ای، به صــورت اُخرایــی در  قــرار می گرفتــه و در کنــار رنــگ طبیعــی الیــافِ کُ
بیــن آن هــا، بــه کار می رفتــه کــه نشــان از ذوق و ســلیقۀ بافنــدۀ آن نیــز دارد. باتوجــه بــه تعــداد کــم الیــاف رنگــرزی شــده 
به دســت آمــده، می تــوان ایــن امــر را نشــانی از دلایــل آســیب درونــی رنگ دانــۀ معدنــی بــر الیــاف دانســت کــه باتوجــه 
کثــر  به شــرایط قرارگیــری و آب وهــوا، تــاب و تــوان طبیعــی لیــف را از آن گرفتــه و باعــث فرســایش آن هــا شــده اســت و ا
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ــد )تصاویــر 3، 4 و  ــان دیگــر پارچه هــا به دســت آمده ان ــز بیشــتر به صــورت جانبــی درمی نمونه هــای به دســت آمــده نی
5(، )هلالی اصفهانــی، 1389(.

3-3. ریسندگی الیاف در پارچه های شهرسوخته 
کــه بــه دو تکنیــک رایــج در  کــردن الیــاف به صــورت نــخ می باشــد  عمــل ریســندگی براســاس درهــم تنیــدن و یکــی 
ــه ای  ــا میل ــا دوک و ی گذشــته و امــروزه، به صــورت دوک نخ ریســی و نخ تابــی انجــام می شــود. عملیــات نخ ریســی کــه ب
ــیاری از  ــوده و در بس ــت ب ــز اهمی ــخ، حائ ــه ن ــا ب ــل آن ه ــور تبدی ــاف به منظ ــدن الی ــت تابان ــود، جه ــام می ش ــی انج چوب
خصائــصِ اســتحکام، غنــا )توپُــری( و تغییــرات پارچــه، نقــش بســزایی را دارا می باشــد و باتوجــه بــه این کــه پارچه هــا 
از دو رشــته نــخ تــار و پــود تشــکیل می شــوند، نحــوۀ تــاب هرکــدام از ایــن دو نــخ در کنــار هــم و در یــک پارچــه نیــز ســهم 
قابل توجهــی در ایجــاد و یــا عــدم ایجــاد اســتحکام و دیگــر مــوارد مرتبــط بــا نــوع تــاب را دارا می باشــد )هلالی اصفهانــی 

ــکاران، 1391(.  و هم

3-3-1. تکنیک دوک نخ ریسی و نخ تابی
در مدخــل ریســندگی مطالعــات فنــی پارچه هــای شهرســوخته، تکنیــک ریســندگی و نــوع تــاب نــخ تــار و پــود، مــورد 
ــا دوک نخ ریســی و نخ تابــی  بررســی و تحلیــل قــرار گرفته انــد. در مبحــث تکنیــک ریســندگی، بــه دو نحــوۀ ریســیدن ب
کثــراً در بافــت پارچه هــا و تکنیــک نخ تابــی، بیشــتر بــر روی ریشــه های  اشــاره می شــود کــه از تکنیــک دوک نخ ریســی، ا
تزئینــی انتهــای لباس هــا و برخــی پارچه هــا اســتفاده شــده اســت. تکنیــک ریســندگی بــا دوک نخ ریســی و نخ تابــی، 

به ترتیــب بیشــترین و کمتریــن فراوانــی را دارا می باشــند )نمــودار 4(. 

3-3-2. تاب الیاف نخ تار و نخ پود
نحــوۀ تابیــدن در هنــگام ریســیدن الیــاف جهــت تبدیــل آن هــا بــه نــخ، در دوجهــت عقربه هــای ســاعت و خــلاف آن 
صــورت می گیــرد کــه بــه انــواع تــاب S و Z شــهرت دارنــد )تصویــر 6(. انــواع ایــن تاب هــا و ترکیبشــان بــا یک دیگــر بــر 
گــر در نخــی،  اســتحکام نخ هــای ریســیده شــده می افزایــد و مــردم شهرســوخته به خوبــی بــه ایــن امــر واقــف بوده انــد؛ ا
ــت  ــن اس ــوند، ممک ــده ش ــر تابی ــه یک دیگ ــد ب ــوند و بع ــیده ش ــد، ریس ــا 2S و 2Z می باش ــا S و ی ــولاً Z ی ــه معم ــد لا، ک چن
حالــت S.2Z و Z.2S بــه خــود گیرنــد کــه ظرافــت و انعطاف پذیــری الیــاف و در هــم تنیدگــی بیشترشــان را به جهــت 
کــم و تعــداد لای بیشترشــان ســبب می شــود )تصویــر 7( . در بررســی های فنــی انجام شــده در بخــش ریســندگی  ترا
 Z.2S. و S, Z, S.2Z گرفتنــد و در چهــار دســته پارچه هــای شهرســوخته، مجمــوع 346 نمونــۀ موردمطالعــه قــرار 
طبقه بنــدی شــدند )نمــودار 5 و 6(. تــاب S در نــخ تــار بــا بیشــترین فراوانــی، نشــان از اســتفاده بیــش از انــدازه از ایــن 
نــوع تــاب، بیــن انــواع دیگــر تــاب در ریســندگی الیــاف شهرســوخته را دارا می باشــد. تاب هــای Z و S.2Z، به لحــاظ 

 

91%

9% رنگ الیاف-2نمودار شماره 

طبیعی
رنگرزی
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جدول 2: انواع بافت پارچه های شهرسوخته و نمونه های مشابه امروزی.
Table 2: Types of textile of Shahr-i-Soukhtah textiles and similar samples today.
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گاهــی ریســنده را در چگونگــی تبدیــل  فراوانــی، بعــد از تــاب S قــرار می گیرنــد و تــاب Z.2S، بعــد از تــاب Z . ایــن آمــار، آ
ــه  ــار ک ــخ ت ــتحکام ن ــا، در اس ــودن تاب ه ــف ب ــت مخال ــه در دوجه ک ــاند؛ چرا ــتحکم می رس ــی مس ــه نخ ــاف ب ــردن الی ک
فشــار فیزیکــی بیشــتری را متحمــل می شــود درشــرایط بافــت، مؤثــر اســت. درنتیجــه اســتحکام پارچــه نیــز بــا رعایــت 
انتخــاب صحیــح نــوع تــاب، افزایــش می یابــد کــه ازجملــه دیگــر دلایــل اســتحکام و مانــدگاری پارچه هــای شهرســوخته، 
کــم در ایــن منطقــه می باشــد )نمــودار 5(. اطــلاع از ایــن نــوع ترکیــب تــاب در الیــاف تــار،  در کنــار عوامــل محیطــی حا
امــروزه نیــز در صنعــت نســاجی و صنایع دســتی رعایــت می شــود. بخــش بعــدی بررســی تــاب الیــاف شهرســوخته، نــوع 
تــاب نــخ پــود می باشــد. تــاب S در نــخ پــود، از مجمــوع بررســی 346 نمونــه، در مقایســه بــا نــوع تــاب نــخ تــار، از اختــلاف 
کمــی برخــوردار اســت. تــاب Z در نــخ پــود، در مقایســه بــا تــاب Z درنــخ تــار، افزایــش دارد و نشــان از وقــوف تفــاوت در 
دو جهــت تــاب الیــاف در دانــش بافــت و ریســیدن پارچه هــای شهرســوخته می باشــد؛ بــه همیــن ترتیــب، تــاب S.2Z در 
نــخ پــود، کمتــر از تــاب S.2Z نــخ تــار بــوده و تــاب Z.2S در نــخ پــود، در مقایســه بــا تــاب نــخ تــار Z.2S افزایــش داشــته 
اســت )نمــودار 6(. نکتــۀ قابل توجــه در بررســی انــواع تــاب الیــاف پارچه هــای شهرســوخته، اشــراف مردمــان ایــن دیــار 
کــه امــروزه نیــز باتوجــه بــه رشــد چشــمگیر صنعــت  بــه مســائل کامــاً تخصصــی در زمینــۀ ریســندگی الیــاف اســت؛ چرا
نســاجی، کارخانه هــای ریســندگی الیــاف از ایــن فرآینــد اســتفاده می کننــد و تفــاوت بــارز و دارای اهمیــت در ایــن اســت 
کــه مــردم شهرســوخته الیــاف طبیعــی را بــا چنیــن دقــت و ظرافتــی ریســیده اند و درنهایــت پارچه هــای متناســب بــا 
کــه تولیــد و عمــل آوری الیــاف طبیعــی بــا امکانــات و دانــش خــود  ظرافــت الیــاف ریســیده شــده نیــز تولیــد کرده انــد؛ چرا
جــوش در هــزارۀ ســوم پیش ازمیــلاد به مراتــب مشــکل تر از تولیــد انــواع تــاب ریســندگی الیــاف مصنوعــی درحــال حاضــر 

کتســابی اســت )هلالی اصفهانــی، 1389(.  و بــا تجهیــزات و دانــش ا

3-4. انواع بافت پارچه های شهرسوخته 
بررســی بافــت پارچه هــای شهرســوخته کــه بخــش عمــده و تعیین کننــده ای در بررســی فنــی پارچه هــای باستان شناســی 
ــری  ــوع کارب ــت و ن ــواع باف ــا، ان ــت پارچه ه ــوۀ باف ــوع نح ــه تن ــه ب ــد. باتوج ــت می باش ــز اهمی ــز حائ ــود نی ــامل می ش را ش
نمونه هــای به دســت آمــده، مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. مرحلــۀ بافــت، در پارچــه، در کنــار تــاب الیــاف، می توانــد 
نقــش تعیین کننــده ای در بســیاری از خــواص مکانیکــی و فیزیکــی پارچــه داشــته باشــد. در بررســی انــواع بافــت، باتوجــه 
کــه  بــه تفــاوت در فراوانی هــای به دســت آمــده، بافــت پارچه هــای شهرســوخته بــه هشــت نــوع تقســیم می شــوند 
باتوجــه بــه قدمتشــان می تــوان گفــت، از تنــوع تکنیکــی بــارزی برخوردارنــد. ایــن هشــت نــوع عبارتنــداز: بافــت ســاده 
)تــاری پــودی(، بافــت ســرژه، توربافــت، بافــت ترکیبــی، بافندگــی بــا قــلاب، بافندگــی بامیلــه، بافــت چهارخانــه و بافــت 
کــی از شــرایط و تغییــرات آب وهوایــی نیــز باشــد )به جــز بافــت نــواری کــه جنبــۀ  نــواری. ایــن تنــوع بافتــی می توانــد حا
ــه  ــوط ب ــرایط مرب ــن ش ــر گرفت ــا درنظ ــه ب ــت، در پارچ ــی از باف ــوع خاص ــف، ن ــول مختل ــه فص ــته ب ــه بس ــی دارد(؛ ک تزئین

ریســندگی و انتخــاب نــوع لیــف بــه کار رفتــه در آن می باشــد )نمــودار 7(، )هلالی اصفهانــی، 1389(. 
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جدول 3: ابزارهای بافندگی به دست آمده از شهرسوخته و نمونه های مشابه امروزی.
Table 3: Weaving tools obtained from Shahr-i-Soukhtah and similar examples today.
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 سوخته دگی شهرنانواع ابزار باف سوخته ابزار شهر ۀنمون مشابه امروزی ابزار  ۀنمون

 

 قلاب بافندگی 

 
 

   

 

 سوزن بافندگی 

 
 
 

  

 چوبی ریسندگی ۀدست

 
 

 
 

 الیاف  ۀدارندچوب نگه

 

 
 

 بافندگی  ۀشان

 

  

 ریسی دوک نخ

 

 
 

 تابی یا ماسورهابزار نخ
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3-4-1. بافت ساده)تاری - پودی(
گیــر بــودن ایــن نــوع بافــت در همه جــا، بافــت ســاده یــا تاری-پــودی  اولیــن و بیشــترین ســهم بافــت، باتوجــه بــه فرا
اســت کــه در بررســی 335 نمونــۀ ازکل نمونه هــا، بــا فراوانــی 257 قطعــه می باشــد. در بررســی انــوع بافــت پارچه هــای 
شهرســوخته، بافــت ســاده تاری-پــودی کــه نمونــه مشــابه امــروزی از ایــن نــوع بافــت بســیار متــداول اســت، ســاده ترین 

و ابتدایی تریــن نــوع از بافــت پارچــه می باشــد )جــدول 2(. 

3-4-2. بافت ترکیبی
ــواع بافــت،  ــا ان ــع مرتبــط ب ــوع از بافــت شــاید در بســیاری از مناب ــوع بعــدی بافــت ترکیبــی اســت )نمــودار 7(. ایــن ن ن
ح نباشــد، امــا نشــان از دانــش به کارگیــری آن، توســط بافنــدگان هــزارۀ ســوم پیش ازمیــلاد  به صــورت متــداول مطــر
اســت. در بررســی بافــت ترکیبــی پارچه هــای شهرســوخته، نــواری در حاشــیه بــا پهنــای مشــخصی بافتــه شــده، کــه 
می توانــد به صــورت عرضــی یــا طولــی باشــد و متــن بافــت یــا زمینــۀ داخلــی پارچــه، از نــوع بافــت دیگــری می باشــد. در 
بررســی نمونه هــای مشــابه امــروزی، ایــن نــوع بافــت کــه اغلــب به وســیلۀ دســتگاه بافندگــی بافتــه می شــود، نمونه هــای 

گــون اســتفاده می گــردد )جــدول 2(. هنــری و یــا کاربــردی دارد کــه جهــت مصــارف گونا

3-4-3. بافت سرژه یا کج راه
ــفند  ــم گوس ــاف پش ــتر از الی ــت، بیش ــوع از باف ــن ن ــودار 7(. در ای ــت )نم ــج راه اس ــا ک ــرژه ی ــت س ــدی، باف ــت بع ــوع باف ن
اســتفاده شــده کــه در بعضــی از انــواع آن، شــاهد ســرژه پــود نمــا نیــز می باشــیم؛ بــه این ترتیــب کــه نــخ پــود در بافــت، 
کثــر مــوارد، حالــت دو رو یــا همــان ظاهــر پشــت و رو را دارا می باشــند. نمونــۀ  بیشــتر از نــخ تــار، دیــده می شــود؛ ولــی درا
کارد و یــا دســتگاه های پیچیــدۀ بافندگــی صنعتــی  مشــابه ایــن نــوع بافــت درحال حاضــر به وســیلۀ دســتگاه های ژا

بافتــه می شــود )جــدول 2(.

3-4-4. بافت توربافت
بافــت دیگــر، تــور بافــت اســت کــه بیشــتر در الیــاف پشــم گوســفند، بــا اســتحکام بســیار کــم می باشــد کــه به دلیــل همیــن 
عــدم انســجام و فشــردگی بیــن الیــاف، بیشــتر در معــرض انــواع آســیبهای فیزیکــی و مکانیکــی قــرار گرفتــه و حجــم  
چنــدان قابل توجهــی از آن نیــز در دســت نمیباشــد؛ ازجملــه مــوارد مشــابه کــه درحــال حاضــر بــه ایــن روش بافتــه  
ــه  ــجمی ب ــت منس ــم باف ک ــه ترا ــرد ک ــاره ک ــی اش ــۀ بافندگ ــیلۀ میل ــت به وس ــای باف ــواع نمونه ه ــه ان ــوان ب ــود، می ت می ش

    جهــت تــور بافــت بــودن در بیــن بافــت نخ هــا ندرانــد )جــدول 2(.
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3-4-5. بافت بافندگی با قلاب )قلاب بافی(
ــه در پارچه هــای شهرســوخته   ــه کار رفت ــه بافتهــای ب ــا قــلاب اســت، ازجمل بافــت قلاب بافــی، کــه حاصــل بافندگــی ب
می باشــد کــه در آن تنهــا از مــوی بــز اســتفاده شــده و جالب توجــه اســت کــه تنهــا در ایــن نــوع از بافــت، لیفــی بــا خصایص 
مــوی بــز اســت کــه توانایــی نمایــش و انســجام آن بافــت را دارد و مــردم شهرســوخته، به خوبــی از ایــن امــر مطلــع بــوده 
و در تمامــی نمونه هــای به دســت آمــده از مــوی بــز، بیشــتر به صــورت دو رنــگ اســتفاده کرده انــد کــه علاوه بــر خــاص 
ــز  ــتری را نی ــی بیش ــوۀ تزئین ــه در آن، جل ــای به کاررفت ــود در رنگ ه ــای موج ــتفاده از تفاوت ه ــا اس ــت، ب ــوع باف ــودن ن ب
بــه بافــت داده انــد. ایــن نــوع بافــت، توســط قــلاب بافندگــی، بافتــه شــده اســت. درحــال حاضــر از نــوع ســاده ایــن نــوع 
بافــت هماننــد نمونه هــای به دســت آمــده از شهرســوخته، بــا همیــن ابــزار اســتفاده می شــود؛ الیــاف مــوی بــز بــه کار رفتــه 
کاربــری ایــن نــوع لیــف در بافته هــای قلاب بافــی  در قلاب بافی هــای شهرســوخته، انتخــاب مــردم شهرســوخته در 
کــه به دلیــل خصایــص فیزیکــی و ایــن نــوع لیــف، از منظــر زیردســت الیــاف و قابلیــت بافــت بافته ایــی  بــوده اســت؛ چرا
منســجم و مســتحکم بــا قابلیــت گره خــوری ایســتا در بافــت، هماننــد الیــاف مورداســتفاده امــروزی پلی استر-ویســکوز 

 مورداســتفاده در الیــاف قلاب بافــی امــروزی می باشــد )جــدول تصاویــر شــماره هــای: 2 و 3     (.

3-4-6. بافندگی با میله )کاموا بافی(
ــه اســت. ایــن نــوع بافــت،  بافــت دیگــر مــورد بررســی کــه در اصطــلاح امــروزی، کامــوا بافــی می باشــد، بافندگــی بــا میل
غالبــاً از کــرک شــتر بافتــه شــده و باتوجــه بــه شــکل ظاهــری نخ هــای حاصــل از اصطــلاح شــکافتن در ایــن بافــت، 
تکنیــک بافــت آن مشــخص گشــته کــه باتوجــه بــه دهانــۀ شــکافت الیــاف آن به وســیلۀ میلــۀ بافندگــی کــه چوبــی بــوده، 
بافتــه شــده اســت. در عصــر حاضــر بســیاری از نمونه هــای بافــت بــا میلــۀ بافندگــی وجــود دارد کــه به لحــاظ نــوع بافــت 

ــا نمونه هــای به دســت آمــده از شهرســوخته برابــری می کنــد )جــدول 2(.  باتوجــه بــه بافــت ســادۀ آن، به درســتی ب

3-4-7. بافت چهارخانه
از  که نشان  که به صورت دورنگ نیز بافته شده، ازجمله بافت های شاخص در شهرسوخته است  بافت چهارخانه 
تسلط بافندگان در به کارگیری همسان خصایص فیزیکی الیاف و تنوع رنگی آن ها در بافت پارچه های دو رنگ با 
 Robin & Russ) ح چهارخانه دارد )جدول 2(. مشابه این نوع بافت، امروزه بیشتر در قبایل آفریقایی رواج دارد طر

.(Handweavers, 1987

3-4-8. بافت نواری )کاردینگ(
بافــت نــواری یــا بنــد تزئینــی کــه مشــابه بافــت کاردینــگ امروزی اســت؛ ازجملــه دیگر بافت هــای موجود در شهرســوخته 
می باشــد. بندهــای تزئینــی به دســت آمــده از شهرســوخته کــه غالبــاً ســه رنــگ نیــز هســتند، بافــت خاصــی را دارا بــوده 
کــه شــبیه بــه بافــت کامــوا بافــی اســت، ولــی از نظــر تکنیــک بافــت کامــاً بــا آن متفــاوت می باشــد و از ظرافــت بســیار 
ــای  ک ه ــی )خا ــفند( و اُخرای ــم گوس ــوه ای )پش ــتر(، قه ــرک ش ــرم )کُ ــگ ک ــه رن ــاً از س ــه عمدت ــوده ک ــوردار ب ــی برخ بالای
الــوان(، در بافــت آن اســتفاده شــده اســت )نمــودار 7(. ایــن نــوع از بندهــای تزئینــی، بــا فراوانــی ســه نمونــه درمیــان 

مجموعــه پارچه هــای باستان شناســی شهرســوخته دیــده شــده اســت )جــدول 2؛ تصاویــر 3، 4 و 5(.

3-5. نوع کاربری )کاربرد( پارچه های شهرسوخته
کاربری، می تواند در ایجاد  کاربردی خاصی بافته و مورداستفاده قرار می گیرد. علاوه بر آن، نوع  هر پارچه ای با هدف 
برخی خصایص فیزیکی و مکانیکی و انواع آسیب های وارده به پارچه نیز مؤثر بوده باشد. از این روی و باتوجه به فراوانی 
پارچه های به دست آمده از دو منطقۀ گورستان و مسکونی شرقی یا یادمانی شهرسوخته، انواع کاربری ها در شش گروه 
پارچۀ لباسی یا کاربردی، کفن، زیرانداز قبر، روانداز قبر، بند تزئینی و گروه کاربری نامشخص تقسیم شده اند )نمودار 8(.
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انواع بافت-7نمودار شماره 

(تاری پودی)ساده 
ترکیبی
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توربافت
بافندگی با قلاب
بافندگی با میله
بافت چهارخانه
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نوع کاربری-8نمودار شماره 

پارچه
(لباسی، کاربردی)

کفن

زیرانداز قبر

روانداز قبر

بند تزئینی

نامشخص

جدول 4: نمونه های امروزی مشابه با دستگاه های بافندگی مورداستفاده در شهرسوخته.
Table 4: Today’s examples are similar to the looms used in Shahr-i-Soukhtah.  

 
 
 

 

 
 

امروزی مشابه دستگاه   ۀنمون
 سوخته بافندگی عمودی شهر

 
 

 

 

 
 

امروزی مشابه دستگاه   ۀنمون
 سوخته بافندگی افقی شهر

 
 

 

 

 
 

نمونه امروزی مشابه دستگاه  
 بافندگی بافت نوار تزئینی 

 
 

 

3-5-1. پارچه های لباسی )کاربرد در پوشش تن دارند(
پارچه هــای لباســی باتوجــه بــه منطقــه به دســت آمــده آن ها،کــه نوعــاً در منطقــۀ مســکونی و یادمانــی می باشــند، ازنظــر 

فــرم و بقایایــی چــون جیــب و کناره هــا قابــل تشــخیص بوده انــد )سیدســجادی و همــکاران، 1388: 26(، )تصویــر 8(.

3-5-2. روانداز قبر
فراوانــی رواندازهــای قبــور باتوجــه بــه فراوانــی و هجــوم میکروارگانیســم های موجــود در قبــور، ســه نمونــه می باشــد کــه 
کــم  بــا به کارگیــری تدابیــر لازم در حفاظــت حیــن کاوش، به دســت آمده انــد )نمــودار 8(. ایــن نمونه هــا باتوجــه بــه ترا
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بافتی شــان کاربردهایــی به عنــوان روانــداز داشــته اند کــه هــم حالتــی نمادیــن و هــم به صــورت کاربــری روانــداز بــرروی 
متوفــی قــرار می گرفتــه اســت )سیدســجادی و همــکاران، 1388(.

3-5-3. پوشش دور متوفی )کفن(
از بقایــای پارچه هــای کفــن، باتوجــه بــه فســاد بیــش از حــد بیولوژیــک بــر اثــر هجــوم میکــرو ارگانیســم های حمله برنــده 
ــوع  ــن ن ــکاران، 1388: 14(. ای ــجادی و هم ــت )سیدس ــت اس ــا در دس ــت پارچه ه ــی از این دس ــای کم ــاد، بقای ــه اجس ب
کــه بیشــتر از جنــس پنبــه نیــز بــوده، به طــور کامــل بــه دور متوفــی پیچیــده می شــده و بعــد متوفــی را روی  پارچــه 
زیرانــداز قبــر قــرار می داده انــد و پــس از آن روانــدازی نیــز بــرروی آن می گذاشــتند )همــان(. اســتفاده از لیــف پنبــه 
کفــن، هماننــد بــاور امــروز مســلمانان در اســتفاده از الیــاف طبیعــی پنبــه اســت )شــیخ صدوق و غفــاری،  کاربــرد  بــا 
1413ه ــ.ق.(. بــر این اســاس می تــوان گفــت اســتفاده از کفــن بــا لیــف پنبــه در قبــل از اســلام، در ایــرانِ هــزارۀ ســوم 

ــت. ــوده اس ــج ب ــز رای ــلاد نی پیش ازمی

3-5-4. زیرانداز قبر
گورســتان شهرســوخته به صــورت  کمتــر از روانــدار و کفن هــای چســبیده بــه اجســاد، از  زیرانــداز قبــور بــا اســتحکام 
تکه تکــه به دســت آمده انــد. ایــن نمونه هــا به دلیــل فســاد بیولوژیــک بیــش از حــد، قابل مطالعــه و بررســی عمیــق فنــی 
نبــوده و تنهــا بر اســاس شــواهد نمونه هــای مشــابه، می تــوان درمــورد آن هــا اظهــار کــرد کــه کــف قبــر بــا زیرانــداز پوشــیده 
می شــده و پــس از قــراردادن متوفــی روی آن همــراه بــا کفــن، بــا روانــداز آن را می پوشــانده اند )فراوانــی صفــر(، )نمــودار 
کــه باتوجــه بــه فشــار فیزیکــی متوفــی،  8(، )سیدســجادی و همــکاران، 1388(. ایــن امــر طبیعــی به نظــر می رســد؛ چرا

ک و عوامــل بیولوژیــک، بقایــای قابل مطالعــه و نمونه بــرداری چندانــی در دســترس نمی باشــد )تصویــر 9(.  خــا
شــاخصی نیــز در دســته بندی نــوع کاربــری وجــود دارد کــه به نــام گــروه نامشــخص اســت و بــه علــت بقایــای بســیار 
کــم، شــاید در حــد چنــد لیــف تــار و پــود، آن هــم به صــورت گسســته و بــدون هیــچ انســجام بافتــی، به دســت آمده انــد 
کــه تنهــا نــوع لیــف آن مشــخص بــوده و اطلاعــات دیگــری از آن در مطالعــات انــواع بافــت و نــوع کاربــری قابــل مشــاهده 

نمی باشــد )نمــودار 8(، )هلالی اصفهانــی، 1389(.

3-6. ابزارهای بافندگی در شهرسوخته 
بافـت پارچـه نیازمنـد ابزارهایـی از مرحلـۀ ریسـندگی تا بافت اسـت تا به وسـیلۀ آن ها الیاف ریسـیده و یا بتـوان آن ها را از 
بیـن یک دیگـر عبـور داده و بـه بافـت موردنظـر دسـت یافت. بر این اسـاس در کنـار انواع بافت پارچه های شهرسـوخته، 
کـه پارچه هـای تولیـد  برخـی ابزارهـای مرتبـط بـا آن هـا نیـز به چشـم می خـورد کـه در نـوع خـود بی نظیـر می باشـند؛ چرا
شـده توسـط آن هـا کـه بـه دقـت بـا نمونه هـای مشـابه امـروزی چـه به لحـاظ ابـزار و چـه به لحـاظ نحـوۀ بافـت برابـری 
می کنـد، نکتـۀ بسـیار مهمـی در بررسـی یافته هـای مرتبـط بـا صنعـت نسـاجی در شهرسـوخته می باشـد. ایـن ابزار هـا 
نه تنهـا روش بافـت پارچـه را باتوجـه بـه مسـائل فنـی مربـوط بـه هـر نـوع از بافت مشـخص می کند، بلکه تسـلط بر خلق 

انـواع تکنیک هـا به وسـیلۀ انـواع ابـزار مرتبـط را نیـز مشـخص می نمایـد )هلالی اصفهانـی، 1389(.

3-6-1. قلاب بافندگی
قــلاب بافندگــی مســی، درمیــان ابزار هــای مربــوط بــه بافندگــی در شهرســوخته، از نمونه هــای شــاخص ابزارهــای بافــت 
ــا نمونــه مشــابه آن درحال حاضــر نــدارد؛ به طوری کــه حتــی  کــه هیچ گونــه تفــاوت ســاختاری ب اســت )جــدول 3(؛ چرا
در ســاخت دســتۀ آن نیــز دقــت شــده و دســته را کمــی ضخیم تــر ســاخته اند تــا عمــل بافتــن به وســیلۀ آن در دســت 
آســان تر باشــد، کــه ایــن مــورد نیــز مشــابه نمونه هــای امــروزی اســت و پارچــۀ تولیــد شــده به وســیلۀ آن نیــز شــبیه بــه 
پارچه هــای بافتــه شــده توســط قلاب هــای امــروزی اســت؛ تنهــا بــا ایــن تفــاوت کــه نقش انــدازی در آن وجــود نــدارد و 
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تنــوع را در اســتفاده از دورنــگ از الیــاف بــه کار برده انــد. پارچه هــای بافتــه شــده بــه این وســیله در دســتۀ بافت هــای 
بافندگــی بــا قــلاب قــرار دارنــد )جــدول 2(.

3-6-2. سوزن بافندگی و دوخت
ســوزن بافندگــی می باشــد )جــدول 3(. جنــس ایــن ســوزن، چوبــی بــوده و ســوراخی در انتهــای آن دیــده می شــود کــه 
نــخ موردنظــر به منظــور ایجــاد بافــت را از داخــل آن رد کــرده و در بیــن الیــاف عبــور می دادنــد و بــه این ترتیــب ایجــاد 
ــد  ــیلۀ آن می دوخته ان ــم را به وس ــای ضخی ــتِ بافت ه ــای درش ــوارد، لبه ه ــی م ــت و در برخ ــده اس ــود می ش ــت در پ باف
ــرد  ــا عملک ــوده، ام ــزی ب ــی فل ــتیک و گاه ــس پلاس ــوزن،از جن ــوع س ــن ن ــروزی از ای ــابه ام ــای مش ــر 8(. نمونه ه )تصوی

یکســان دارنــد. 

3-6-3. دستۀ چوبی ریسندگی8 
ازجملــه ابزارهــای مربــوط بــه ریســندگی الیــاف اســت )جــدول 3(؛ ایــن دســته در دو قســمت از فرآینــد ریســندگی بــا 
انــدک اختلافــی مورداســتفاده اســت. در نمونــه ای کــه از شهرســوخته نیــز به دســت آمــده، دســته کــه کاربــردی جهــت 
نگــه داری و عــدم افتــادن الیــاف ریســیده شــده، به وســیلۀ چــوب مهارکننــده در انتهــای آن دارد و در قســمت منتهایــی 
بــه چــوب، کمــی نازک تــر می شــود تــا بتوانــد به راحتــی از ســوراخ ایجــاد شــده بــرروی چــوب کــه به همین منظــور ایجــاد 
شــده نیــز عبــور کنــد. در حالــت دوم کــه به لحــاظ ضخامتــی فــرم خاصــی نــدارد، الیــاف ریســیده نشــده جهــت ســهولت 
امــر ریســندگی بــرروی آن قــرار می گیرنــد. در نمونه هــای امــروزی مورداســتفاده نیــز نحــوۀ ســاخت و عملکــرد یکســان 

می باشــد )جــدول 3(. 

3-6-4. چوب نگه دارندۀ الیاف ریسیده شده
ایــن ابــزار )کــه حالتــی شــبیه بــه انتهــای قرقــره نیــز دارد(، ازجملــه دیگــر ابزارهــای به دســت آمــده اســت کــه توضیحــات 
آن در ســطور بالاتــر ارائــه شــد )جــدول 3(. ایــن وســیله دایره ایــی چوبــی بــا ســوراخی درمیــان آن اســت کــه دســتۀ 
ــر روی آن ریســیده و جمــع آوری می شــوند.  ــر آن، داخــل ســوراخ مرکــزی قــرار گرفتــه و الیــاف ب چوبــی از بخــش نازک ت
نمونه هــای امــروزی چــوب نگه دارنــدۀ الیــاف بــا همــان عملکــرد، به صــورت پلاســتیکی و چوبــی دیــده می شــوند 

)جــدول 3(. 

3-6-5. شانۀ بافندگی
شــانۀ بافندگــی، از دیگــر مــوارد یافت شــده مرتبــط بــا صنعــت نســاجی در شهرســوخته اســت. ایــن شــانه با عملکــرد صاف 
کــردن نخ هــای پــود در خــلال بافندگــی، بــه نخ هــای تــار و پــود نظــم می دهــد و فواصــل بیــن آن هــا را بــا ضربه ایــی کــه 
بــه آن وارد می کننــد، پــر می کنــد. نمونــۀ مشــابه امــروزی ایــن شــانه ها در دســتگاه های بافندگــی کوچــک خانگــی 
دیــده می شــود کــه به صــورت سراســری بــه عــرض دســتگاه مورداســتفاده اســت و علاوه بــر صــاف کــردن نخ هــای پــود 
در حیــن بافــت، بــا هــر بــار عقــب و جلــو رفتــن، جهــت ســهولت ایجــاد دهانــه، بــرای رد کــردن پــود از میــان تارهــا نیــز 

اســتفاده می شــود )جــدول 3(. 

3-6-6. دوک نخ ریسی
ایــن دوک هــا ســنگی و چوبــی  الیــاف در شهرســوخته می باشــد.  ریســندگی  بــا  ابزارهــای شــاخص مرتبــط  ازجملــه 
کــه به وســیلۀ آن راحت تــر می تــوان الیــاف را  می باشــند و کامــاً بــا تنــوع موجــود در تــاب نخ هــا مطابقــت دارنــد؛ چرا
گــون )S & Z(، جهــت اســتحکام بیشــتر، بــه نــخ تبدیــل کــرد. نمونــه مشــابه ایــن نــوع از  به صــورت تاب هــای گونا

دوک هــا، همچنــان مورداســتفاده اســت )جــدول 3(. 
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3-6-7. ابزار نخ تابی یا ماسوره نخ 
از دیگــر بقایــای موجــود مرتبــط بــا ریســندگی و بافندگــی در شهرســوخته اســت. ایــن چــوب کــه بــا باقی مانده هــای 
لــذا ماننــد  بــه دســتۀ چوبــی ریســندگی می باشــد؛  کوچکــی نســبت  ابعــاد  آمــده اســت در  بــرروی آن به دســت  نــخ 
کــه انتخــاب نــوک تیــز آن به دلیــل عبــور راحــت از میــان الیــاف تــار اســت؛ بدین ترتیــب کــه  ماســوره عمــل می کنــد؛ چرا
باچرخانــدن و انباشــتن نــخ بــه دور آن، از آن هماننــد قرقــره اســتفاده و ماننــد ماســوره، نــخ پــود را از میــان نخ هــای تــار 
عبــور می دهنــد. نمونه هــای مشــابه امــروزی ایــن نــوع از ماســوره ها درســت مشــابه بــا همیــن نمونــه اســت کــه البتــه 
آن هــا نیــز در تناســب بــا ابعــاد بافــت، کوچــک می باشــند و نــوک آن هــا را نیــز به صــورت تیــز مورداســتفاده قــرار می دهنــد 
تــا به راحتــی بتوانــد از میــان تارهــا عبــور کنــد. اســتفاده از ایــن نــوع ماســوره در بافت هایــی کــه توســط دســتگاه بافندگــی 
کــه عبــور آن از میــان دهانــۀ تارهــا به وســیلۀ دســتگاه، ســهولت بیشــتری در  صــورت می گیــرد، دیــده می شــود؛ چرا

اســتفاد از آن دارد )جــدول 3(، )هلالی اصفهانــی، 1389(.

3-6-8. قرقرهِ گلی
ایــن نــوع ابــزار، مشــخصاً جهــت انباشــت و نگه داشــتن نــخ هنــگام بافــت یــا دوخــت مورداســتفاده بــوده اســت و ازنظــر 
ابعــاد و شــکل ظاهــری بــا نمونه هــای امــروزی برابــری می کنــد و باتوجــه بــه ابعــاد آن، جهــت اســتفاده از نخ هایــی 

ظریــف مورداســتفاده بــوده اســت )تصویــر 10(. 

3-7. دستگاه های بافندگی در شهرسوخته
تنــوع اســتفاده از انــواع بافــت در پاچه هــای شهرســوخته نشــان از اســتفاده از دســتگاه های بافندگــی متناســب بــا بافــت 
پارچــۀ موردنظــر اســت. ســه نــوع دســتگاه بافندگــی در شهرســوخته شناســایی شــده کــه ایــن امــر از بررســی انــواع بافــت 
پارچه هــا و ابزار هــای به دســت آمــده از دســتگاه های بافندگــی محقــق گشــته اســت )Grömer, 2016(؛ ایــن ســه نــوع 

عبارتنــداز: دســتگاه بافندگــی عمــودی، دســتگاه بافندگــی افقــی و کاردینــگ.

3-7-1.  دستگاه بافندگی عمودی
دســتگاه بافندگــی عمــودی یــا ایســتاده کــه در آن از آویز هــا یــا گلوله هــای گلــی مهــره ماننــد و ســوراخ دار جهــت ســنگینی 
الیــاف تــار اســتفاده می شــده کــه نخ هــای رابــط بــه نخ هــای تــار و پــود را ازمیــان آن عبــور داده و گــره می زدنــد تــا از 
پشــت دســتگاه به صــورت آویــزان ســنگینی کــرده و نظــم الیــاف تــار بــرروی دار را برهــم نزنــد )جــدول 4(. لازم بــه ذکــر 
ج از ایــران، نمونه هایــی از ایــن وزنه هــا به دســت آمده انــد کــه  کثــر محوطه هــای باســتانی در ســایر نقــاط خــار اســت در ا
مشــخصاً کاربــری مرتبــط بــا صنعــت نســاجی را دارا می باشــند )Andersson & LouisNosch, 2015(. در شهرســوخته 
نیــز نمونه هایــی مشــابه به دســت آمــده اســت کــه البتــه بایــد بــا مطالعــۀ بیشــتر جهــت تمایــز قائــل شــدن بــا ابزراهــای 

شمارشــی، مــورد بررســی قــرار گیرنــد.

3-7-2. دستگاه بافندگی افقی )زمینی(
نــوع دیگــر، دســتگاه بافندگــی افقــی اســت کــه دارهــا را بــر روی زمیــن بنــا می کردنــد و عمــل بافــت به صــورت دار افقــی 
کــم بالاتــر را به دلیــل ســنگینی ناشــی  بــر روی زمیــن انجــام می شــده اســت )جــدول 4(. پارچه هایــی بــا ضخامــت و ترا
از درهم تنیدگــی الیــاف و جلوگیــری از گسســت تارهــا بــر اثــر ســنگینی را بــا اســتفاده از ایــن نــوع دســتگاه بافــت بــوده 

اســت. هماننــد دســتگاه های بافــت افقــی یــا زمینــی مورداســتفاده در جاجیــم یــا گلیم بافــی امــروزی.

3-7-3. دستگاه بافت نوار تزئینی
ــاف  ــه الی ــی ک ــت؛ به صورت ــوده اس ــوخته را دارا ب ــای شهرس ــه پارچه ه ــت مجموع ــاوت از باف ــی متف ــتگاه، بافت ــن دس ای
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ــی  ــای تزئین ــوان بنده ــا به عن ــین از آن ه ــات پیش ــه در صفح ــده ک ــی درآم ــورت نوارهای ــا(، به ص ــخ ه ــده )ن ــیده ش ریس
ــد کــه در دســتۀ  ــوع و نحــوۀ بافــت از دیگــر نمونه هــا متفــاوت می باشــد. ایــن بن ــاد شــده )تصویــر 3( کــه به لحــاظ ن ی
تزئینــات بافــت قــرار دارد و چندرنــگ نیــز می باشــد بــا عرضــی کــم، تقریبــاً 2.5 ســانتی متر اســت و نحــوۀ بافــت متفاوتــی 
ــد و  ــال می داده ان ــخ اتص ــک ن ــه ی ــرده و ب ــته بندی ک ــه دس گان ــگ را جدا ــر رن ــی از ه ــای اصل ــه نخ ه ــته، به طوری ک داش
دســته ای بــرای آن ایجــاد و آن را بــه پشــت کــف پــا درحالی کــه به صــورت نشســته بوده انــد یــا بــه جایــی به صــورت 
آویــز می انداختنــد و از پاهــا یــا محــل آویــز، به عنــوان تکیــه گاه دســتگاهی اســتفاده می کردنــد و عمــل بافــت به وســیلۀ 
تبلت هــای چوبــی ســوراخ داری کــه هــر دســته از تارهــای رنگیــن به صــورت نقشــۀ واحــد، از میــان آن رد شــده و عمــل 
ــام  ــوع از بافــت درحال حاضــر به ن ــه اســت )هلالی اصفهانــی، 1389(. نمونه هــای مشــابه ایــن ن بافــت صــورت می گرفت
ــا  ــا نیــز از ایــن بافــت، ب دســتگاه کاردینــگ9 دســتی شــناخته شــده اســت )تصویــر 11(؛ هرچنــد کــه در نقــاط دیگــر دنی
گــون اســتفاده می شــود؛ زیــرا نحــوۀ بافــت در هرجایــی متفــاوت از نقطــۀ دیگــری بــوده، و به تبــع آن نــام  نام هــای گونا

متفاوتــی نیــز دارد؛ امــا محصــول به دســت آمــده از نظــر ابعــاد و کاربــری یکســان اســت )جــدول 2 و 4(.

4. نتیجه گیری
ــا مــوارد مشــابه امــروزی، مطالعه ایــی  ــا صنعــت نســاجی در شهرســوخته و مقایســۀ تطبیقــی آن ب یافته هــای مرتبــط ب
اســت کــه بــا هــدف بازنمایــی دقیق تــری از وضعیــت زندگــی روزمــرۀ مردمــان شهرســوخته و بــه قصــد اثبــات دانــش آنــان 
ــور  ــت. بدین منظ ــده اس ــام ش ــا انج ــوع داده ه ــن ن ــروزی از ای ــای ام ــی نمونه ه ــۀ تطبیق ــا مقایس ــاجی، ب ــت نس در صنع
بررســی الیــاف مورداســتفاده در شهرســوخته کــه بازگــوی پــرورش گیــاه پنبــه یــا واردات آن و انــواع گونه هــای جانــوری 
ماننــد: گوســفند، شــتر، بــز و گاو را دارد، در کنــار بررســی تشــابهات اســتفادۀ امــروزی از ایــن نــوع از الیــاف در نســاجی، 
کمــک بررســی های ریخت شناســی ســاختاری نمایــان  گونه هــای جانــوری را بــه  عــدم تفاوت هــای بــارز نــژادی در 
ــا منشــأ جانــوری، نحــوۀ ریســیدن و مشــابهات  ــواع الیــاف و تفاوت هــای نــژدای الیــاف، ب ــار بررســی ان می ســازد. در کن
الیــاف  ریســندگی  فرآینــد  در  نیــز  امــروزه  کــه  اســت  مــواردی  ازجملــه  این منظــور،  بــرای  مربوطــه  ابــزار  به کارگیــری 
بــه روش هــای صحیــح نخ تابــی و  بــه نخ هــای ریســیده شــده  مشــاهده می شــود؛ در این راســتا، استحکام بخشــی 
نخ ریســی نیــز در حیــن ریســندگی، ازجملــه دیگــر مــوارد تشــابه بــا دانــش اســتحکام الیــاف در ایــن دوره می باشــد کــه 
مــردم شهرســوخته به خوبــی از آن بهــره برده انــد؛ همچنیــن بررســی رنگ دانه هــای موجــود در الیــاف رنگــرزی شــده، 
غ را نمایــان می ســازد کــه نشــان  افــق جدیــدی در مطالعــات تاریخــی مرتبــط بــا صنعــت رنگــرزی الیــاف در عصــر مفــر
ــوع  ــت تن ــزا را جه ــی رنگ ــواد معدن ــوان و م ــای ال ک ه ــری خا ــش به کارگی ــلاد دان ــوم پیش ازمی ــزارۀ س ــان ه ــد انس می ده
گــون دارا بــوده اســت؛ بــر این اســاس، بررســی انــواع بافــت پارچه هــای  و تزئیــن پارچه هایــش بــا مقاصــد کاربــردی گونا
شهرســوخته نیــز کــه به درســتی مشــابه نمونه هــای امــروزی این دســت از بافت هــا در کنــار ابزارهــای به دســت آمــده 
می باشــد، اثبــات به کارگیــری انــواع تکنیک هــای بافــت و دســتگاه های بافندگــی عمــودی و افقــی هماننــد نمونه هــای 
ــات  ــوخته، اطلاع ــاجی در شهرس ــت نس ــا صنع ــط ب ــای مرتب ــی داده ه ــی و بازشناس ــذا، معرف ــراه دارد؛ ل ــروزی را به هم ام
کــه نتایــج آن نیــز در بررســی های  غ در ایــران مشــخص نمــوده  جدیــدی را در بررســی بازآرایــی فرهنگــی عصــر مفــر
ــه  ــم ک ــتان بوده ای ــک سیس ــرم و خش ــم گ ــون اقلی ــم را مدی ــن مه ــود و ای ــده می ش ــر دی ــش حاض ــه در پژوه صورت گرفت
ایــن داده هــا را همچــون شــرایط مخزنــی مناســب به صــورت طبیعــی، به دســت مــا رســانده تــا بتــوان بــا جــای دادن 
ایــن اطلاعــات، به عنــوان میــراث نســاجی، بازشناســی فرهنگــی دقیق تــری از فرآینــد ایــن صنعــت بــا اثبــات مشــابهات 

ــت آورد. ــران به دس ــاجی ای ــه و نس ــخ پارچ ــروزی آن را در تاری ام

سپاسگزاری
در پایــان بــر خــود لازم می دانیــم مراتــب قدردانــی و ســپاس خــود را از جنــاب آقــای دکتر حســین مرادی، جهــت در اختیار 
قــرار دادن منابــع مطالعاتــی مرتبــط بــا بخــش باستان شناســی و ارائــه راهنمایی هــای لازم در ایــن بخــش، جنــاب آقــای 
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ــان )مســئول بخــش  ــژه هادی ــم منی مهنــدس رضایــی )مســئول بخــش SEM دانشــگاه تربیــت مــدرس( و ســرکار خان
FTIR پژوهشــکدۀ حفاظــت و مرمــت( کــه امــکان اســتفاده از دســتگاه های فــوق را بــرای نویســندگان فراهــم نموده انــد 

کمــال تشــکر و قدردانــی را داشــته باشــیم.

درصد مشارکت نویسندگان
در ایــن نوشــتار، بخــش پژوهــش مقایســۀ تطبیقــی ادوات نســاجی، تحلیل هــا و تصاویــر توســط نویســندۀ اول بــه 

نــگارش درآمــده اســت و بخــش مربــوط بــه باستان شناســی توســط نویســندۀ دوم نگاشــته شــده اســت.

تعارض منافع
نویسندگان ضمن رعایت اخلاق نشر در ارجاع دهی، نبود تضاد منافع را اعلام می دارند.

پی نوشت
1.  Warp Yarn
2.  Weft Yarn
3.  Scanning Electron Microscope (SEM)

ــا رنگ دانه هــای خــود گیــاه پنبــه اســت؛ کــه باتوجــه بــه انــواع  4. منظــور از رنــگ طبیعــی الیــاف، رنــگ طبیعــی فولیکول هــای مــو در حیوانــات و ی
ــز برخوردارنــد. گونــی نی ــه، از شــید های رنگــی گونا ــه کار رفت الیــاف به دســت آمــده از گوســفندان و شــتران و بزهــای ب

5. Fourier Transform-Infra Red (FTIR)
ــا آب کــه  ــوط شــده ب ک مخل ــوان بدین ترتیــب بــوده اســت کــه الیــاف را به مــدت چنــد روز در خــا ک هــای ال ــا خا Mud Dying( .6(، روش رنگــرزی ب
ــه الیــاف را داشــته باشــند و پــس از آن الیــاف را جهــت خــروج رنگ دانه هــای اضافــه  ــوان ورود ب ــا رنگ دانه هــا ت به صــورت گل درآمــده بــوده خوابانــده ت

ــد. ــرار می داده ان ــتفاده ق ــته، و مورداس شس
7. عامل ماندگاری طولانی در محیط رنگی یا زمان بیشتر جهت نفوذ رنگ دانه در الیاف باعث تثبیت رنگ دانه ها در الیاف شده است.

8. Shaft
9. Tablet Weaving
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